
MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРАiНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

" РIВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ItОНТРОЛIО ТА ПРОФIЛАItТИКИ
хвороБ MIHIсTEгCTBA охорони здоров,я укрАiни "

(ду "рIвнвнський оцкпх моз,,)
вул.Котляревського, 3, M.PiBHe, 33028, тел.068-19-41-1 92, (03б2)63-55-83, факс(Oз62)бз-80-4з,

E-mail: rivneocdc@gtttail.con, Web: httu://sesгivne.gov.tt:l, код €fiРПОУ 38503358
Атестат про акредитацiю }lЪ 20808 вiд24.05.2022р

СЕРТИФIКАТ
м 132-БЕ

на BMicT ралiоактивних речовин в продукцiТ ТЗОВ
PiBHeHcbKa обл, м.Костопiль, вул.Степанська, 9.
Виданий за результатами радiологiчних випробувань продукцii вiд " 1 7" березня 2О23р., яка
вiдправляеться в Естонiю, Латвiю, Литву, Польщу, Румунiю, Сербiю, Iта-пiю, Угорщину, Чехiю,
Словакiю, Грецiю, Молдову, ГрузiЮ згiдно KoHTpaKTiB: ]ф WPT/SW-HU-0I вiд 28.09.2018р; JФ
WPT/SW-MD-O1 вiд 05.08.2020р; ]ф WPT/SW-SK-O1 вiд 28.09.20l8p; JФ дккерман/СВ-18 вiд
02,02.20I8p; ]ф KOM-Polster/SW-18 вiд 26,09.2018р; l,,tъ Labi Meble/SWPan-18 вiд 20.0З.2018р; JФ
Колби/СВ-17 вiд |5.12,20]r7p; J,,{b SkippiNitra/SWPan-16 вiд 31.05.2016р; Jф С21l114 вiд 09.11.2021р;
Ns WR/SPan-lS вiд 08

Використанi засоби вимiрювань: Гамма-спектрометр СЕГ-05 розширена невизначе HicTb \2Yо,
18С 0, вологiсть 74Yо, атмосфернийкалiброванi 2I .12.2021 р., температура повiтря в примiщеннi

тиск 749мм рт.ст,
Методика вимiрювань: ,,Методика измерения активности гамма-излучающих радионуклидовО'
.Щоставленi замовником проби вiдповiдають вимогам ГН.б.6.1-12о-2005 ("Гiiiенiчний норматив
питомоi активностi радiонуклiдiв CsI37 та Sr90 у леревинi та продукцii з деревини'') .

TepMiH дii сертифiкату до "17" березня2024р.

Генеральний дире Роман САФоНоВ

Володимир КУЗНЕЩОВ

вiд "l7" березня 202Зр.

"Свисгlаrl Лiмiтед"

.07.2015р.
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MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ, Я УКРЛiНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

<РIВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФIЛЛКТИКИ ХВОРОБ MIHICTEPCTBA
охОрони здоров'я укрАiни)

(ду (рIвнЕнськиЙ оцкпх моз))
вул. Котляревського,3, м. PiBHe,33028, тел.Oб8-19-41-192, (0362)63-55-83, факс (03б2)б3-80-43,

E-mail: rivneocdc@gmail.com, Web: http://sesrivne.gov.ua, код €ДРПОУ 38503358
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БЯЛКОВСЬКИЙ

Nozffi,оззi]iý+j/
}амовник; fзоВ "Свиспан Лiмiтед" \{":,;д.Z
Мреса: YKpaiHa, PiBHeHcbKa область, м. КоЪ-iЫiль, вул. Степанськаr 9

об'скт випробyвань Плита ДСП ламiнована та деталi з HeI

Щата виготовлення:

Акт вiдбору lб.03.2023р. Шата олержання 1б.03.2023р.

Походження зразка: Украlна, ТзОВ "Свиспан Лiмiтед"

Партiя {00 000 м3, вйправляеться в Естонiю, Латвiю, Литву, Польщу, Румунiю, Сербiю,
[талiю, Угорщину, Чехiю, Словакiю, Гречiюп Моллову, Грузiю згiдно контраlсгiв:

- J\Ъ WPT/SW-HU-0I вiд 28.09.2018р;
* J\Ъ WPT/SW-MD-0I вiд 05.08.2020р;

- ЛЬ WPT/SW-SK-OI вiд 28.09.2018р;

- J\ъ Аккерман /сВ-18 вiл 02.02.2018р.;

- J\Ъ KOM-Polster/SW-18 вй 26.09.2018р;

- Лbl,abi Meble/SWPan-18 вiд 20.03.2018рр.;

- Ns Колби/СВ-17 вlд|5.|2.2017р.;

- ЛЬ SkippiNitra/SWPan-lб вiл 31.05.2016р;

- ЛЬ Czllll4 вй 09.11.2021р;

- ЛЬ WR/SPan-lS вИ 08.07.2015.

Гермiн проведення
випробування:

16.03.2023р.-17.03.2023р.

Мета випробування Визначити питому активнiсть радiоактивних речовин вiдцовiдно ГН 6.6.1-120-2005
кГiгiенiчний норматив питомоi активностi ралiонуклiдiв Cs-137 i Sr-90 у леревинl
га продукцii з деревини>

зl5-319i2l132-БЕ
Умови проведення випробування: t 18ОС, вологiсть74Yо, атм. тисцf!!ддLр! зт

Назва показникiв,
одиницi вимiрювання

HopMaTlBHe
значеннrI
(мдр)

показника

Результати
випробувань

Позначення НЩ на
метод виtIробувань

FIевизна-
,reHicTb вимiрю.
BaHHlI

Вiлмiтка про
вiдгtовiднiсть

]s-lЗ7, Бrс/кг
,740 41,9 мви 4/86 12% Вiдповiдае

s-lЗ7, Бк/кг
,740

4,7 мви 4/86 \2% вiдповiдае

Эs-137, Бк/кг
,740

4з,,7 мви 4/86 l2% Вiдповiдае

Эs-137, Бtс/кг 740 з9,5 мви 4/86 12% вiдповiдас

.Атсстаг акредитацii зареестрований у PeecTpi НААУ
за Ns 20808 siд24.05.2022 р., Дйсний ло 23.05.2021р,
Ф.7.8.00.01 Проюкол Nэ206 вiл 17.03.2023р. CTopiHKa l вiл 2



Результат вiдноситься ло випробуваноi проби.
Висновок за результатами випробувань:
нопматив питQцоТ активностi радiон},lспiдiв Cs-137 i Sr-9Q у депевинi та,цродукцii з деревцнл>
Вiдхилення вiд методу випробlъань вiдсутнi
Результати випробування, виконанi субпiдрядником - - -
Невизначенiсть вlлr,t iрювання обраховуеться в разi запиry замовника.
Протокол не може бути вiдтворений без дозвоJry керiвника лабораторii
вiдповiдальнi виконавцi:
Завiдувач вiллiлу епiдемiологiчного напIяду (спостереження)
та профiлактики неiнфекцiйних хвороб iя СЕЩЛЯР

Лiкар з радiачiйноi гiгiсни Володимир КУЗНЕЦОВ

Атестаг акредrгацii зареестрований у Рессцi НААУ
за Ns 20808 slд24,05.2022 р., лiйсний ло 23.05.2021р,
Ф.7.8.00.01 Проюкол NФ06 вiл l7.03.2023p. CTopiHKa 2 вiл 2


